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前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规，防治环境

污染，改善生态环境质量，规范污染地块固化/稳定化处理工程建设与运行管理，制定本标准。

本标准规定了固化/稳定化工程的设计、施工、运行和维护的技术要求。

本标准的附录 A～附录 E 为资料性附录。

本标准为首次发布。

本标准由生态环境部科技与财务司、法规与标准司组织制订。

本标准主要起草单位：北京市科学技术研究院资源环境研究所、北京高能时代环境技术股份有限公

司、中国环境科学研究院、上海市环境工程设计科学研究院有限公司、矿冶科技集团有限公司。

本标准生态环境部 2023 年 2 月 1 日批准。

本标准自 2023 年 5 月 1 日起实施。

本标准由生态环境部解释。
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污染土壤修复工程技术规范 固化/稳定化

1 适用范围

本标准规定了污染土壤固化/稳定化工程的污染物与污染负荷、总体要求、工艺设计、主要工艺设

备、检测与过程控制、主要辅助工程、劳动安全与职业卫生、施工、运行与维护等技术要求。

本标准适用于污染土壤固化/稳定化处理工程的建设与运行管理，可作为工程设计、施工、运行和

维护的参考依据。

本标准不适用于挥发性有机物污染土壤和放射性污染土壤，以及农用地污染土壤。

2 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。

凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 12801 生产过程安全卫生要求总则

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 16889 生活垃圾填埋场污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

GB 50015 建筑给水排水设计标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB/T 50123 土工试验方法标准

GB 50187 工业企业总平面布置设计规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

HJ 25.1 建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2 建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.5 污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则

HJ/T 299 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法

HJ/T 300 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法

HJ 557 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法

JGJ 311 建筑深基坑工程施工安全技术规范

JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范
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3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

固化/稳定化 solidification/stabilization

将污染土壤与水泥等胶凝材料或稳定化药剂相混合，通过形成晶格结构或化学键等，将土壤中污染

物捕获或者固定在固体结构中，从而降低有害组分的移动性或浸出性的过程。固化通过采用结构完整性

的整块固体将污染物密封起来以降低其物理有效性，而稳定化则降低了污染物的化学有效性。

3.2

原位固化/稳定化 in-situ solidification/stabilization

不移动土壤，直接在发生污染的位置进行固化/稳定化的过程。

3.3

异位固化/稳定化 ex-situ solidification/stabilization

将受污染的土壤从发生污染的位置挖掘出来，搬运或转移到其它位置或场所进行固化/稳定化的过

程。

3.4

浸出测试 leaching test

按照规定的浸出程序和方法，采用液态物质对土壤进行浸取，并测定浸出液中污染物浓度或浸出总

量的过程。

3.5

无侧限抗压强度 unconfined compression strength，UCS

固化块在无侧向压力条件下，抵抗轴向压力的极限强度。

3.6

渗透系数 permeability coefficient

饱和土壤或固化/稳定化体在单位水压梯度下，水分通过垂直于水流方向单位截面的速度。

4 污染物与污染负荷

4.1 一般规定

4.1.1 固化/稳定化技术适用于半挥发性有机物、重金属和其他无机物导致的土壤污染治理。

4.1.2 重金属主要包括铅、锌、铜、镉、铬、汞、砷、镍等；半挥发性有机物主要包括多环芳烃、多

氯联苯、长链润滑油（＞C28）和二噁英等；其它无机物主要包括氟化物和石棉等。

4.1.3 原位固化/稳定化适用于不宜进行土壤挖掘、缺乏储存和作业空间的地块，或污染区域无地下空

间开发利用和施工的地块，一般用于深层（＞5 m）污染土壤的处理。

4.1.4 异位固化/稳定化适用于固化/稳定化质量控制要求高的地块，或污染区域需要开发利用或施工

的地块，一般用于浅层（≤5m）污染土壤的处理。

4.2 原位固化/稳定化技术应用条件

4.2.1 场地条件和地层结构满足原位药剂注入或搅拌混合施工。

4.2.2 质量控制难度不大的地块。
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4.3 异位固化/稳定化技术应用条件

4.3.1 具备土壤开挖和基坑支护条件及地下水止水和降水条件。

4.3.2 处理后的土壤有安全可靠的处置和利用途径。

4.4 固化/稳定化处理过程中产生的二次污染

4.4.1 原位固化/稳定化处理过程中产生的二次污染主要包括：

a） 废气：施工过程中产生的扬尘等；

b） 废水：场地排水及设备和车辆清洗废水等；

c） 固体废物：场地清理出来的石块和渣土，药剂注入和混合搅拌过程中产生的溢流泥浆等；

d） 噪声：设备运行过程中产生的噪声等。

4.4.2 异位固化/稳定化处理过程中产生的二次污染主要包括：

a） 废气：预处理车间产生的含尘废气和施工过程产生的扬尘等；

b） 废水：清洗废水和基坑降水等；

c） 固体废物：挖掘或场地清理出来的废渣、渣土和混凝土块，污染土壤预处理过程中产生的固体

废物和除尘器的粉尘等；

d） 噪声：设备运行过程中产生的噪声等。

5 总体要求

5.1 一般规定

5.1.1 应将土壤污染状况调查报告、场地水文地质勘察报告、土壤污染风险评估报告及污染土壤修复

技术方案等作为固化/稳定化工程设计的基础，固化/稳定化技术设计所需信息参见附录 A。信息不足时，

应按照 HJ 25.1 等进行必要的补充调查。

5.1.2 异位固化/稳定化处理宜采用筛分、淋洗等技术进行减量化。

5.1.3 固化/稳定化处理后土壤中目标污染物的浸出浓度和固化体渗透系数等应满足场地修复和风险

管控目标的要求，并按 HJ 25.5 进行地块修复和风险管控效果评估。

5.1.4 固化/稳定化处理后的土壤在保证人体健康风险和环境风险可以控制的前提下宜优先考虑资源

化利用；需要送一般工业固废等填埋场处置的，应符合该类填埋场的污染控制要求。

5.1.5 应按照 HJ 25.2、HJ 25.5 以及其它国家、地方、行业标准的相关要求对固化/稳定化处理后土壤

的潜在环境影响进行长期监测。长期环境监测发现影响地下水和地表水的水质、污染物浸出量明显升高

及风险控制工程措施损毁等风险，经评估后应及时采取补救措施。

5.1.6 应对固化/稳定化处理工程施工过程中产生的废水、废气等进行妥善处理，并达到 GB 8978、
GB 16297 等国家和地方污染物排放标准要求；噪声控制应符合 GB 12348 的要求。

5.1.7 固化/稳定化处理工程的设计、施工和运行除符合本标准外，还应符合国家现行的法律、法规和

标准的相关规定。

5.2 工程构成

5.2.1 固化/稳定化处理工程由主体工程、辅助工程和配套设施组成。

5.2.2 原位固化/稳定化主体工程主要包括药剂配置、搅拌/注入和养护等。

5.2.3 异位固化/稳定化主体工程主要包括筛分等预处理、药剂配置、搅拌混合和养护等。

5.2.4 辅助工程主要包括给排水和消防系统、视频监控系统、配电室、控制室、检测分析室、处置车
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间、化学品仓库、围墙、道路、磅秤和周边绿化工程等。

5.2.5 配套设施主要包括办公室、休息室、卫生间、浴室、更衣室及其它生活设施等。

5.3 总图布置

5.3.1 总平面布置应满足 GB 50187 的要求。应根据工艺和施工流程、场地内运输、安全和二次污染

防控等的要求合理布置，保证工艺流程顺畅，物料运送便捷，施工、维护和检修方便。处置设施应与办

公和生活服务设施隔离建设，化学品库应单独布置。

5.3.2 异位固化/稳定化处理工程应按照污染土壤挖掘区、储存区、搅拌混合区、养护待检区、药剂储

存区、运输道路及办公区等功能区划进行布置。异位固化/稳定化处理工程宜在污染地块内进行，需要

转运异地处理的，场址应尽量远离居民区、水源保护区等敏感点。

5.3.3 原位固化/稳定化处理工程应按照施工区、药剂储存区、道路及办公区等功能区划进行布置。

5.3.4 当固化/稳定化处理工程为地块修复方案中的一个组成部分时，其平面布置应作为总体工程的一

部分纳入总体工程平面布置。

6 工艺设计

6.1 一般规定

6.1.1 固化/稳定化处理工程的工艺设计应遵循技术可靠、经济适用和环境安全的原则。

6.1.2 当固化/稳定化处理工程为地块修复方案中的一个组成部分时，其设计和实施应同其它修复工程

协同考虑。

6.1.3 宜通过调研、小试和中试等方式确定固化/稳定化处理工程的工艺技术参数和设计内容。

6.1.4 工艺设计内容主要包括预处理或场地清理、药剂配置和给料、搅拌混合、养护和二次污染控制

等。

6.1.5 选用的固化/稳定化材料和药剂对污染物的固定应长期有效、绿色环保。

6.1.6 固化/稳定化处理工程实施过程中的检测主要包括处理后土壤的浸出测试、固化体的物理测试及

运行工艺参数监测，检测不达标的固化/稳定化土壤需重新处理达标或采取额外补救措施。

6.1.7 固化/稳定化后土壤需资源化利用的，还应满足资源化利用的要求。

6.2 工艺选择

6.2.1 固化/稳定化工艺包括原位固化/稳定化和异位固化/稳定化工艺，工艺流程分别见图 1 和图 2。
6.2.2 应根据地块状况、地层结构、污染分布和土地利用等适用条件选择固化/稳定化工艺。

材料和药剂

处理后土壤污染土壤 土质分析 深层搅拌 养护

计量

拌
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材料和药剂

污染土壤 挖运 暂存 筛分

搅拌

混合

…拌合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合
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既定的最大深度，需要 3 个以上搅拌混合单元。

6.3.3.3 中试阶段使用的设备要与工程实施阶段保持一致，不能降低要求。

6.3.3.4 中试完成后要进行实施效果的评估，选择测定土壤污染物浸出水平、无侧限抗压强度和渗透

系数等参数评估中试效果。

6.3.4 原位固化/稳定化

6.3.4.1 场地清理宜满足以下规定：

a） 原位固化/稳定化施工前应探测和清除地上和地下影响施工的混凝土块、石块和地下构筑物等

障碍物；

b） 清理出的建筑垃圾和石块等应清洗后再进行处置。

6.3.4.2 药剂配置宜满足以下规定：

a） 应设置药剂储存库、料仓、配药站和泵送系统，并配备液位监控和溢流液收集系统；

b） 制备好的水泥浆储存不宜超过 2 h。
6.3.4.3 搅拌/注入宜满足以下规定：

a） 应根据中试结果确定搅拌和注入设备可达深度、搅拌/注入单元、注药速率及搅拌杆移动速度

和搅拌时间等参数；

b） 宜根据修复深度选择合适的原位固化/稳定化施工设备。一般 5 m 以内的浅层污染可采用挖掘

机、旋耕机和专用浅层搅拌机等设备混合，可以使用液体、浆状或粉末状材料和药剂，混合搅

拌与药剂添加宜同步进行；

c） 大于 5 m 的深层原位固化/稳定化一般采用高压注入和螺旋搅拌的方式把材料和药剂与污染土

壤混合，深层搅拌一般宜采用液体或浆状药剂进行注入或混合；

d） 液体材料和药剂的注入宜采用固定式注入井和压力喷射注入装置，水泥浆等浆状材料宜选择压

力喷射注入；

e） 搅拌/注入单元数量及其平面布置应根据搅拌混合的面积和注入影响半径确定，单元之间应相

互重叠，确保药剂覆盖污染区域，可参考附录 D；

f） 药剂注入或搅拌混合应精准合理，不宜过度投加，以免影响周边水环境质量；

g） 施工过程中遇到地层和污染状况与调查报告差异较大时，应根据现场测试结果调整药剂注入影

响半径、注入压力和注入量等工艺参数。

6.3.4.4 养护及管理宜满足以下规定：

a） 原位固化/稳定化处理后的土壤或固化体应进行养护， 污剂�È污 艺
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a） 应把土壤中直径大于 50 mm 的石块和建筑垃圾
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8.2.1 根据需要配备可反映运行状态的参数监测和控制设施。

8.2.2 各单元应设置运行控制、运行管理所需的检测仪表，能实时在线显示运行工况。

8.2.3 原位固化/稳定化应根据设计参数采用计量泵等投加设备精确控制药剂投加量，异位连续固化/
稳定化应采用自动控制系统确保土壤投加速率和药剂投加量精确配合。

9 主要辅助工程

9.1 供配电系统设计应符合 GB 50052、GB 50054 等的规定。施工临时用电满足 JGJ 46 的规定。

9.2 给排水设计应符合 GB 50015 的规定。生产废水和生活污水经处理后宜优先考虑用于生产过程。

9.3 消防设计应符合 GB 50016 的规定。

9.4 采暖通风与空气调节设计应符合 GB 50019 的规定。

9.5 土壤储存封闭大棚、预处理车间、混合搅拌车间和养护厂房等室内作业场所应设置通风设施。

9.6 寒冷地区的操作间、化验室和配药间等应设置采暖设施，相关管线应采取防冻措施。

10 劳动安全与职业卫生

10.1 劳动安全

10.1.1 固化/稳定化处理工程劳动安全和职业卫生应符合 GB/T 12801 的规定。

10.1.2 岗位作业场所应制定详细的规章制度预防危险事故的发生。

10.1.3 装置现场应有必要的安全防护措施和警示标识。

10.1.4 岗位作业场所应保持通风并防火、防爆、防触电、防塌库。应采取支护等措施防止基坑坍塌和

重型机械塌陷倾覆。地下坑、槽应设置护栏、盖板等安全设施和警示线。

10.1.5 固化/稳定化处理场区应有安全警示线、设备启动警报、设备异常警报，在各种机械设备裸露

的传动部分设置防护罩或防护栏。

10.1.6 电器设备应设有漏电和短路等保护装置。

10.2 职业卫生

10.2.1 工程的职业安全卫生设计应符合 GBZ 1 的规定。

10.2.2 对产生粉尘的设备应采取除尘措施，扬尘点应设置抑尘或除尘设施。

10.2.3 应定期对作业场所的有毒有害气体进行检测。

10.2.4 现场人员应根据岗位的风险程度分级配备必要的劳动保护及个人防护装备。在酸性和碱性等生

产作业场所设置眼睛、皮肤等的清洗装置。

10.2.5 选用噪声小的设备。对于噪声较大的设备，应采用减震、隔声等消音措施，使噪声符合国家标

准规定。

11 施工

11.1 一般要求

11.1.1 工程设计、施工单位应具有国家相应的工程设计、施工资质。

11.1.2 工程施工应符合国家和行业施工程序及管理文件的要求。

11.1.3 工程施工应按设计文件规定的内容进行。建筑、安装工程应符合施工设计文件、设备技术文件
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的有关规定。

11.1.4 施工应满足铁路、地铁、河道、地下电缆、市政管线、建构筑物等的安全防护间距，并采取适

当的防护措施。

11.2 施工内容

11.2.1 工程施工主要包括施工组织方案编制、施工准备和工程实施。施工组织方案包括：工程管理目

标、项目组织机构、主要工程量、施工分区、总体施工顺序、工期安排、施工机械和试验检测仪器配置、

用电用水规划及劳动力需求计划等。此外还需明确施工质量的控制要点及所需的设备型号、安装和调试

等内容。

11.2.2 施工现场准备工作包括：成立项目组织机构、场地平整、测量放线、临时设施建设、设备准备、

水电准备和技术交底及安全培训等工作。

11.3 工程施工

11.3.1 原位固化/稳定化处理应对搅拌混合区的障碍物进行探测并清除。应按设计图纸准确定位搅拌/
注入的位置，按设计的药剂注入量、速率和时间及搅拌速率等参数进行施工。

11.3.2 异位固化/稳定化一般采用挖掘机开挖土壤，挖掘过程应做好扬尘和噪声控制，按照设计的药

剂注入量、搅拌速率、停留时间和养护时间进行施工；检测达标后的土壤进行分层摊铺压实填埋或异地

处置和利用。

11.3.3 应按设计文件要求进行车间、大棚和设备等的基础施工，满足建设安装要求，车间、大棚、土

壤储存区和化学品库、药剂配制区等的地面防渗应满足设计要求。

11.3.4 按设备安装说明和要求准确定位安装位置，安装的设备应稳定可靠，符合允许的安装偏差。设

备使用前应对设备的电控、自动控制和机械等部分进行调试，并做到电机无振动和异响，设备无堵塞、

晃动和抖动，控制联锁正常等。

11.3.5 工程安装完成后应首先对相关计量等设备进行校验，然后根据工艺流程进行分项调试和整体调

试。

12 运行和维护

12.1 一般规定

12.1.1 固化/稳定化处理工程的运行、维护和安全管理应符合国家现行标准的有关规定。

12.1.2 各工种、岗位应根据工艺特征和具体要求制定相应的安全操作规程和质量管理文件并严格执行。

12.1.3 建立污染土壤清挖、转运、暂存和处理的台账，内容包括土壤来源、数量、种类、处理方式、

时间、药剂用量、检测结果和最终去向等内容。

12.1.4 建立药剂购买、贮存、使用情况台账，内容包括药剂名称、品牌和厂家、购买时间及数量、每

日投加数量和剩余库存数量等。

12.1.5 制定应急预案，有效应对意外事故。

12.2 人员与运行管理

12.2.1 在处理工程启用前，企业应对管理和运行人员进行法律法规、工艺流程、专业技术、安全防护、

紧急处理等方面的培训，培训考核合格后上岗，并定期对运行人员进行继续培训及考核。

12.2.2 运行人员应严格按照操作规程作业，如实填写筛分和搅拌混合等设备的运行状况及设施维护和

生产活动等各项记录，并妥善保存。



HJ 1282—2023

11

12.2.3 固化/稳定化处理工程场区内应安装视频监控系统。

12.3 维护

12.3.1 制定设备和装置的维护保养计划，定期检查和维护设备和仪表。

12.3.2 维护人员应做好相关记录。

12.4 应急处理措施

12.4.1 当出现紧急事故时，应立即采取相应措施进行处理，尽可能地降低事故影响，包括主体工程运

行安全、人员伤亡、财产损失及环境污染等。

12.4.2 事故处理时应做好记录，分析原因，防止同类事故重复发生。
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附 录 A

（资料性附录）

固化/稳定化技术设计所需信息

表 A.1 给出了固化/稳定化技术设计所需信息。

表 A.1 固化/稳定化技术设计所需信息

信息 目的

场地和土壤特性

土壤粒径和塑性 确定预处理工艺和混合搅拌方式等

含水量 确定预处理工艺和水分控制

pH 值 判断材料和药剂反应环境及其对浸出特性的影响

地下水埋深、流向及其季

节性变化
判断降水和环境影响

地层结构 基坑支护和原位固化/稳定化分区设计

地层渗透性 原位注入方式选择和工艺设计

敏感点 环境影响和安全分析

地下障碍物 判断对施工的影响

污染物和污染分布

污染物种类 材料和药剂配方选择

污染物浸出 判断污染并提供基础数据

污染分布 判断材料和药剂用量

抑制成分 确定材料和药剂配方的兼容性
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附 录 B

（资料性附录）

常用胶凝材料优缺点

表 B.1 给出了常用胶凝材料优缺点。

表 B.1 常用胶凝材料优缺点

材料 优点 缺点或需要关注的问题

水泥

• 随添加量变化可获得不同强度和渗透性的固化

块，成品可以再利用

• 能承受低 pH 值和氧化剂

• 加入稳定化药剂可以降低污染物浸出

• 水化反应放热，增加污染物的挥发

• 增容

• 受土壤成分和污染物干扰，影响强度和凝结时间

生石灰

• 酸中和能力强，能承受低 pH 值和氧化剂

• 激发粉煤灰、高炉矿渣和粘土产生水化反应，形

成胶凝物质，产品可再利用

• 可干化潮湿土壤

• 水化反应放热，增加污染物的挥发

• 增容

• 水化反应需水量大

熟石灰

• 酸中和能力强

• 激发粉煤灰、高炉矿渣和粘土发生水化反应，形

成胶凝物质，产品可再利用

• 需水量小，不发生放热反应

• 一般用生石灰消化生成熟石灰

高炉矿渣

• 废物综合利用

• 减少水泥用量

• 水化放热低

• 承受硫酸盐和氯化物的侵蚀，抗冻融

• 需要水泥、石灰和碱性硅酸盐激发形成胶凝物质

• 水化反应时间长，固化块形成强度慢

• 增容

粉煤灰

• 废物综合利用

• 减少水泥用量

• 水化放热低

• 残炭可以作为污染物吸附剂

• 需要水泥、石灰和碱性硅酸盐激发形成胶凝物

质，反应取决于粉煤灰玻璃相的性质和比例

• 水化反应时间长，固化块形成强度慢

• 增容

• 影响氧化还原环境
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附 录 D

（资料性附录）

典型原位固化/稳定化搅拌柱布局及设计图

图 D.1 给出了典型原位固化/稳定化搅拌柱布局及设计参考。

图 D.1 典型原位固化/稳定化搅拌柱布局及设计
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附 录 E

（资料性附录）

重金属污染土壤固化/稳定化常用浸出测试方法

表 E.1 给出了重金属污染土壤固化/稳定化常用浸出测试方法。

表 E.1 重金属污染土壤固化/稳定化常用浸出测试方法

浸出方法 适用对象

HJ/T 299 重金属污染土壤原位或异位固化/稳定化

HJ 557 砷等阴离子重金属污染土壤原位或异位固化/稳定化

柱浸出或块状体槽浸出 重金属污染土壤原位固化/稳定化长期风险评估
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